Molylub

Industrial Lubricants

Molylub Gliss 68
Stakliy kreipianéiyjy alyva

Molylub Gliss yra standartinés ISO VG 68 klampumo klasés, auksto
rafinuotumo, didelio klampumo indekso baziniy mineraliniy alyvy pagrindo
pramominé stakliy kreiptuvy alyva. Savo sudeétyje jos turi lipnumo, atsparumo
devéjimuisi ir kity specialiyjy priedy, tenkinan€iy Siy dieny naujausiy
technologijy stakliy tepimo reikalavimus.

Pritaikymas

® Metalo ir medzio apdirbimo stakliy centrinés cirkuliacinés tepimo sistemos

@ Stakliy horizontalios pavazos, kreipikliai / Sliauzikliai

® \/isos metaly apdirbimo stakliy tepimo dalys, jskaitant guolius ir pavary dézes, tepamas
cirkuliacinémis sistemomis, esant kontaktui su metaly apdirbimo emulsijomis ar alyvomis
® Sunkiai apkrautiems, vibracijy veikiamiems slydimo pavirSiams

@ Stakliy hidraulikos sistemos, dirbancios ekstremaliomis darbo salygomis

Eksploatacinés charakteristikos
® Puiki minimizuota trintis
Jpatingai lie€ia plastiku dengtus kreipiklius. Sumazina “prilipimo — strigimo” efekto i§Sakiamus
tarSkeéjimag ir vibracija

) Oksidacinis stabilumas
ISlaiko auk$tas darbines temperatiras ir maksimaliai prailgina alyvos tarnavimo laikg
) Aukstas klampumo indeksas

Zemas klampumas stakliy paleidimo momento temperatiroje ir adekvatus klampumas aukstuose
jdirbio temperatirose. Minimalus alyvos nutekéjimas per sandariklius

) Pagerintos emulsijos atskyrimo savybés

Atsparumas nuplovimu metaly apdirbimo ausinimo skysciais, efektingos susidarancios alyvos-
vandens emulsijos atskyrimo demulgacinés savybés

) Padidintas alyvos lipnumas, nenusitaskymas nuo darbinio pavirSiaus

o Oksidacinis stabilumas ir atspara perkaitimams

Specifikacijos ir patvirtinimai

% Atitinka bei virSyja ISO 6743/4-HG ir ISO 6743/13 -G reikalavimus
& DIN 51502 alyva CGLP 68

& Cincinnati Milacron P47, P50 & P53 aprobacija

Budingos fizikinés charakteristikos

Molylub Gliss Metodas 68

Spalva DIN 1SO 2049 Skaidri, Sviesesné uz 4,5
Kinematinis klampumas DIN 51 562

prie 40°C cSt 68

Tankis prie 15°C kg/m? DIN 51 757 890
Klampumo indeksas DIN ISO 2909 119
Pliapsnio taskas °C DIN ISO 2592 224

FZG apkrovos testas pakopa DIN 51314-2 >12

Patarimai : Informacijg apie alyvos panaudojima, nenurodytg Siame apradyme, galite gauti i$ vietinio Molylub atstovo Pramonei
: tel. (682)29 049 ar el-pastu : info@mechanica.lt
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