Molylub Grind TKS

A olylub

Industrial

Vandeniu skiedZiamas skaidrus sintetinis metalo apdirbimo skystis

Lubricants

+++ sudétyje néra chloriny, cinko, nitrity, aminy, boro rtgsies ir lakiojo formaldehido +++

Savybés

e Sudétyje néra mineralinés alyvos, pilnai sintetiné formuluoté

e Zema putojimo tendencija

e SumaiSius su vandentiekio pramoniniu vandeniu sudaro ypac skaidria, apdirbimo
procesa stebéti lengvinancia emulsija

¢ Ekonomiska iSeiga, minimali reikiamas savybes salygojanti koncentracija

e Efektyvios sudétyje esancios specialiosios, pilnai sintetinés anioninés ir neanioninés
komponentés bei korozijos inhibitoriai.

e Efektyvus auSinimo efektas sudétingy operacijy su perkaitimais metu

e Gera apsauga nuo korozijos

e Turi inhibiciniy, sauganciy nuo ofnitro saminy formavimosi, priedy. Todél i
emulsija papuolus pasaliniy amino ar nitrito tersaly ir jy koncentracijai virsijus
nustatytas TRGS 611 normas, nebiitinas avarinis emulsijos talpos keitimas.

e Dermatologiskai testuotas. Epicutan metodas patvirtina gera suderinamumg su oda.

Pritaikymas

Molylub Grind TKS ypa¢ rekomenduotinas ketaus, kietinto ir griidinto plieno, greitaeigio
plieno ir neanglingy metaly $lifavimui bei kitoms sudétingoms metaly apdirbimo
operacijoms, reikalaujan¢ioms skaidrios emulsijos ir pilnai sintetinés jos formuluotés.

Detaléms, kurios valomos tirpikliais tolesnése operacijose.

Techninés charakteristikos

Kinematinis klampumas prie 20 °C | mm?/s 25,0 DIN 51 562
Tankis prie 15°C | kg/m? 1100 DIN 51 757
pH verté (3% tirpalui) 9.0-9.2 DIN 51 369
Mineralinés alyvos kiekis % 0

Ketaus drozliy testas (1:20) korozijos 0 DIN 51 360/T2

(1:30) laipsnis 0

Spalva Gelsva, skaidri

Refraktometro reismé 2.0 DIN ISO 2049
Darbinés koncentracijos :
Priklausomai nuo apdirbamos medziagos 4-5%

mE( :hnnicn

www.mechanica.lt




